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EXPERIENCIA DE RESISTENCIA
VIRUTA DE MADERA SOMETIDA A PESO

MATERIALES PROCEDIMIENTO

Comenzamos cepillando y  dándoles 3 vueltas a las 
virutas y compactando con pegamento. Luego fuimos 
directo a la tabla para observar qué sucedía con ellas al 
momento de agregar peso paulatinamente. 

CONCLUSIÓN
La viruta colocada de manera vertical (fig. 2) 
posee una deformación de tipo elástica ya que, 
al someterse a un debido peso, esta vuelve a su 
forma original sin colapsar y puede volver a 
cumplir con resistencia. Mientras que la viruta 
horizontal (fig. 1) posee una deformación 
plástica ya que, se colapsa completamente y 
presenta daños irreparables que impiden que 
vuelva a resistir.   
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Logra resistir 3.6 kilos

Logra resistir 5.1  kilos

Colapsa a los 9.6 kilos 
(2.66 veces lo que resiste)

Logra resistir 200 gramos

Colapsa a los  1.5  kilos

Regresa a su forma lentamente
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