
UNIÓN MEDIANTE 
DEFORMACIÓN Y 
COMPRESIÓN

El Módulo de Young es un parámetro que
caracteriza el comportamiento de un
material elástico, según la dirección en la
que se aplica una fuerza.

La deformación es el cambio en la forma
de un material debida a una fuerza aplicada
en este.
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UNIÓN MADERA

En el ejercicio mostrado a continuación se puede observar la unión de 2 trozos de madera
mediante un palo de brocheta.

En esta unión de piezas se buscó utilizar la deformación con el propósito de que las piezas
quedaran lo más compactas y resistentes al juntarlas, tratando de ver y experimentar hasta
que punto soporta esta y el palo de brocheta sin colapsar.

1. En un comienzo se
realiza un agujero en el
centro de la madera,
del tamaño del mismo
espesor del palo de
brocheta.

2. Se introduce el palo
de brocheta en el trozo
de madera tratando de
que este quede fijo.

3. Por el otro lado del
palo de brocheta se
introduce el otro trozo
de madera, quedando
ambos fijos y firmes
debido a la
deformación y
compresión de la
madera.


