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Material Fibra de Vidrio 

 Es una combinación de fibras de vidrio de alta 

resistencia a la tensión con resina de relativamente 

baja resistencia. 

 La fibra de vidrio está compuesta por alúmina de 

borosilicato, con bajo contenido de álcalis. 

 Puede alcanzar resistencias de 250.000 a 400.000 

lb/pulg2 (17.600 a 28.000 kg/cm2) 

 La Fibra de Vidrio se usa en una proporción del 20% a 

un 60% dentro del producto final. En general se usa un 

33%. 

 



Resinas 

 Las resinas pueden ser : poliester, epóxicas, fenólicas 

o melaminas. 

 En embarcaciones se usan principalmente las resinas 

epóxicas. 

 Para aumentar su resistencia, activarlas y hacerlas 

más fáciles de aplicar se usan catalizadores, 

aceleradores y/o inhibidores. 

 Los poliesteres se forman en la reacción de ácidos 

polibásicos y glicoles. 

 Pueden ser rígidos, semi-rígidos o flexibles. 
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