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Deformación de la madera

Se realiza un ejercicio donde se deben unir dos tablas de madera a partir de un único tarugo. Para 
lograr esto se atraviesan ambos trozos de madera por un clavo de 3mm, luego se toma un palo de 
brocheta de 3 milímetros que martilla dentro para actuar de tarugo entre ambas maderas.

Como resultado se obtienen ambas maderas unidas �rmemente por el palo y con la posibilidad de 
girar.

Propiedad de los Materiales



Diego Apablaza Tarea n°3 29/03/2022

La deformación elástica es el cambio parcial en la forma de un objeto que se somete a un esfuerzo

Esto se obtiene al introducir el palo dentro 
de la madera con una fuerza externa gene-
rando una deformación en la madera que  
apretar al palo, de esta manera ninguna de 
las dos se suelta.

Esquema de uniones, de un mismo 
tamaño.

Esquema de deformación, La madera se 
deforma y se sostiene, ejerciendo fuerzas 
contrarias.
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