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TRABAJO MANUAL

1. Como primer paso cortar 
un trozo de madera  de 10 
x  2 x 0.5 cm y pesarlo con 
una balanza.

2. Como segundo paso 
someter al trozo de 
madera a un secado en 
horno a 120°C  por 1 hr. 
Pasado este tiempo pesar 
y medir el trozo de 
madera.

3. Como tercer y último paso 
sumergir en agua tibia el 
trozo de madera durante 1 
hr. Pasado este tiempo pesar 
y medir el trozo de madera.

En conclusión al exponer la 
madera a diferentes 
temperaturas esta cambia sus 
dimensiones, en el caso del 
secado al liberar agua de sus 
fibras esto alteró su peso y 
tamaño, por el contrario al 
verse expuesto al agua esta 
absorbe y sus fibras se 
expanden,al verse saturadas 
aumentando su tamaño y 
peso.
con el trabajo anteriormente 
realizado podemos apreciar 
como la madera puede 
cambiar debido a diversos 
factores externos, factores a 
tener a considerar al querer 
trabajar con ella.

CONCLUSIONES

PESO MADERA                    :   4 gr
PESO MADERA SECA         :   3gr
PESO MADERA HÚMEDA  :  10 gr

RESULTADOS

DIMENSIONES MADERA                    :  10x2x0.5 cm  
DIMENSIONES  MADERA SECA        :  9,9x1.9x0.5 cm
DIMENSIONES MADERA HÚMEDA  :  10,1x2.1x0.6 cm

El trozo de madera aumenta y disminuye 0.1 mm por lado  al 
exponerlo al secado y después a humedecerlo.
El peso cambia disminuye 1 gr al exponerlo al secado pero 
recibe cambias más drásticos al humedecerlo, aumentando 
6 gr su peso desde el estado original,

FIBRAS ABSORBIENDO AGUA

FIBRAS LIBERANDO AGUA


