Propiedad de los Materiales

Fibras

Se realiza un ejercicio donde se comparan dos maderas de dimensiones completamente idénticas
pero que poseen fibras en distintas orientaciones, donde cada una de estas se somete a esfuerzos
con el fin de ver su deformacién y comportamiento segun el sentido de sus fibras.

Dimensiones

Las dimensiones corresponden a 45,5 cm de largo, 7,5 cm de ancho y 1cm de espesor
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Propiedad de los Materiales

Deformacion

.w"‘i} Primera prueba bajo 12 kg

Segunda prueba bajo 19 kg
+ media loza de hormigon

Tercera prueba bajo 19 kg +
una loza de hormigon
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Colapso

Cuarta prueba, la madera
colapsa al incluir medio saco
de cemento que corresponde
al2kg

Madera N°2

Primera prueba, con 12 kg de
agua + 1 losa de hormigon

Momento de colapso, en
segunda prueba al incorporar
medio saco de cemento.

De esta manera se prueba que
la configuracion de las fibras
de la madera otorga rigidez a
esta, por lo anterior, las fibras
lineales resistieron menos
peso que las fibras curvas.
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