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 Moldaje Flexible

Piezas montadas

Moldaje preparado para la mezcla

Consideraciones

Detalle

Moldaje con mezcla

Tensión de la tela en los extremos

Se realiza el trabajo práctico de la realización del moldaje �exible. Primero se preparan las piezas. 
1) Piezas curvas que van a dar la forma al pilar.
2) piezas horadadas que permiten mantener la tela tensa.
3) tapa que mantiene cerrado el fondo para que no escape el yeso.

Al momento de realizar la mezcla se utiliza un vaso 
de plumavit. La medida no resulto óptima para el 
tamaño del pilar por lo que se realizaron 2 mezclas
 simultaneas.

Dado a lo anterior se aprecian ciertas 
irregularidades luego de verter el yeso
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Se logra reconocer las distintas capas de mezcla que se realizaron, por otro lado el pilar se triza al 
generar una forma muy delgada en su parte superior. Finalmente el alambre por la curva no pasa 
por el interior sino que atraviesa el pilar.

Se recomienda utilizar una sola mezcla de yeso y que el alambre continúe la forma del pilar.
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