
Materiales: Yeso, agua, alambre 
(50 cm aprox) , tubo pvc (15 cm 
largo, 2 cm diámetro), recipiente, 
palo para revolver.

Hacer la mezcla 
yeso + agua en 
proporción 3:4 
respectivamente
, revolver 
solución. Cortar 
tubo pvc por su 
mitad 
longitudinal.

Rellenar interiores de las partes del tubo con el 
alambre pasando a lo largo del eje cilíndrico. Juntar 

piezas rápidamente 
Sostener firmemente el cilindro 
sellándolo con cinta masking.

Luego de algunas horas de 
secado quitar el envase de pvc 
con cuidado.

El resto del secado (interior) se 
realiza dejando el prototipo al 
descubierto en temperatura 
ambiental.
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PROTOTIPO PILAR DE HORMIGÓN            EXPERIMENTO CON YESO


