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Desarrollo de cinta

Cinta vertical

Se elabora una cinta a partir de palitos de maqueta de medida 1 x 10 mm, para lograr establecer la 
cinta se unen 3 palitos en sus extremos a partir de silicona fría y aparte se sostiene con maskin para 
�jar el pegado. De esta manera se construyen 2 cintas de madera de radio 46cm que se someten a 
distintas masas para probar su resistencia según la posición en que estas recisten.

Se posa sobre la cinta dispuesta de manera vertical 
una placa de terciado de 3 mm, esta se desploma y 
se fractura de manera inmediata, sin poder resistir 
el peso.

Por otro lado la cinta en orientación horizontal 
logra resistir hasta una masa de 120 kg sin ceder y 
romperse. Hasta este punto se lleva a cabo la 
prueba y no se continua por falta de recursos.
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