
Unión de maderas mediante
un tarugo de madera.
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Proceso Constructivo Resultado:

Mediante este proceso practico,
se puede observar como al aplicar
bastante presión a la madera esta
logra deformarse para así poder
insertar el tarugo, quedando este
firme y uniendo ambas piezas de
madera sin poder girarlas ni
separarlas, debido a que no queda
ningún espacio libre entre el
tarugo y la madera.
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