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COLUMNA DE YESO
MOLDE Y CONSTRUCCIÓN

El fin de este experimento es evidenciar que existen 
materiales que se adaptan a los distintos moldes

1. Se utiliza un tubo PVC de 2 cm de diámetro, luego se

corta a lo largo a los 15 cm y se parte por la mitad, para
que sea mas fácil desmoldarlo después

2. En un vaso se rellena con 3/5 de agua, para luego

agregarle 12 cucharadas de yeso hasta lograr una mezcla
homogénea

3. A las dos partes del tubo para que no se separe se

junta con masking, luego el tubo unido se coloca en un
vaso rodeado de plasticina , para que se pueda sostener

4. Al tubo se le coloca un alambre tensado al medio y

luego se rellena con la mezcla homogénea de yeso, se deja
reposar por un día y luego se desmolda.

La columna hecha en el moldaje de tubo PVC si logró el objetivo, dejando
una columna lisa y seca que siguió la forma del moldaje , esto debido a
que la mezcla cuando se añadió al interior del tubo se encontraba en
estado liquido para luego cambiar este y quedar en estado solido
logrando así la forma final


