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1° Caso - Madera

2° Caso – Madera 
en el Horno

3° Caso – Madera en 
Agua

Medidas: 12x4x2
Peso: 20 gr

Medidas: 12 x4,2x2,1
Peso: 40 gr

Medidas: 11,8x3,9x2
Peso: 20 gr

Se presenta la madera

para realizar la

experiencia .

Se Calienta a 120° por

30 minutos. Como

resultado de quitar la

humedad de la madera

comprimiéndose en el

proceso.

Al dejar en Agua por todo un

día esta absorbe la humedad

y como resultado esta pesa

más. Además, se expande

muy levemente.

El 25% de la se
ubica en
paredes de las
células, el resto
es agua libre al
interior de las
células.

La Madera seca
puede llegar a un
contenido de
humedad del
23%

En un clima seco
puede bajar a un
5%

Una cualidad
importante de
considerar es que
cambia de
dimensión.

Cambian de
tamaño, esto
dependiendo del
sentido que
posean las fibras .

Se pueden entender los cambios de la
madera por los cambios en la humedad
de esta, donde principalmente se vieron
cambios en su peso. Cuando se seca
este disminuye y al mojarlo este
aumenta. A su vez el tamaño se ve igual
afectado al esta poder hincharse por la
humedad de sus células.

medidas originales 
Humedad permite curvar 
madera
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