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Aplicar peso sobre virutas de madera
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Proceso 
Constructivo

Para iniciar se pego la
viruta de manera circular.
Luego de esto se hizo la
prueba de ponerle peso
sobre la viruta. Nuestro
modo de ir agregando peso
fue mediante una botella a
la cual se le iba agregando
poco a poco agua, esto se
hizo hasta lograr que la
viruta colapse.

Registro Fotográfico 
del proceso

Conclusión

La posición de la viruta influye en la resistencia de esta, ya que si está de manera vertical,
recibe el peso en un punto.
En cambio cuando la viruta se pone de manera horizontal, el peso se distribuye de
manera que toda la viruta recibe la misma cantidad de peso, esto hace que sea mas
resistente, porque la viruta vertical al recibir todo el peso en un solo punto la hace menos
estable y la hace colapsar mucho mas rápido y con menos peso que la horizontal.
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