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 INTRODUCCIÓN 

 

   El presente documento muestra un estudio de los materiales que intervienen o son 

utilizados para la construcción de embarcaciones rápidas, centrando el análisis en el proceso 

de construcción para una lancha de aluminio de 5mts de eslora con hidrofoil.  

 

 

 

   Se a ha elegido como material  idóneo para la construcción de una embarcación con 

hidrofoil  el aluminio, y dentro del estudio se describe la razón de su elección, así como sus 

características y propiedades principales. Se describen también los metodos constructivos de 

la empresa Sitecna, quienes diseñan para un ambito laboral riguroso, ya sea comercial o 

deportivo. 
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I.- ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EMBARCACIONES RÁPIDAS 

 

 

   En la construcción naval, los materiales mas usados son el acero, el aluminio, la madera 

,el plástico reforzado, el HDPE (polietileno) y el covernil (PVC) . De los meniconados 

anteriormente el acero es el más resistente, posteriormente el aluminio y la madera. Sin 

embargo hay otras caractersisticas imporntates que se debe considerar al elegir un material 

como la densidad, el peso, resistencia, proceso constructivo, el costo y la mantención 

requerida.  

 

   Es entonces que estudian las caractarísticas más importantes de estos materiales con el 

proposito de elegir el más adecuado para la construcción de una embarcación con hidrofoil. 

 

Con respecto a la Mayor Densidad el orden es el siguiente: 

 

Material Densidad 

Acero 7,850 kg/m³ 

Aluminio 2,698 kg/m
3
 

Plastico Reforzado [PRFV] 2,570 Kg/m³ 

Madera  900 kg/m ³  

HDPE 0.952 g/cm
3
 

Covernil (PVC) 1,4 g/cm3 

 

Con respecto a  la Mayor Resistencia el orden es el siguiente: 

 

Material Resistencia 

Acero   48-55 kg/mm
2
 

Aluminio  40-44 kg/mm
2
 

Madera  40 kg/mm
2
 

Plastico Reforzado [PRFV] 29 kg/mm
2
 

HDPE 2,9-5,4 kg/mm
2 

 

Covernil (PVC) 2,0 a los 4,5 kg/mm². 

 

Con respecto al de Mayor Peso el orden es el siguiente:  

 

Material Peso [1m³] 

Acero  7, 850 kgf/m³ 

Aluminio 2,700 Kgf/m³ 

Plastico Reforzado [PRFV] 2,570 Kg/m³ 

Covernil (PVC) 1,400 Kg/m³ 

HDPE  952 Kg/m³ 

Madera 900 kgf/m³ 

 

   Análizando las características, se puede observar que el aluminio presenta bajo peso y 

buena resistencia, además se considera que al igual que el acero y el HDPE requiere menos 

mano de obra en el proceso contructivo, sin embargo, es el de mayor costo. Una lancha de 

aluminio presenta buena estabilidad, además se pueden diseñar para planear y levantarse 

con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo_por_metro_c%C3%BAbico
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DEFINICIÓN 

 

Es un elemento químico, su símbolo corresponde a Al y su número atómico es 13. Es un 

metal no ferromagnético y es el tercer elemento más común encontrado en nuestra corteza 

terrestre. Como metal se extrae únicamente del mineral conocido como Bauxita, que es una 

roca formada por acumulación de sedimentos.  

 

 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

El Aluminio es un elemento muy abuntante en la naturaleza, sólo aventajado por el silicio y 

el oxígeno. Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 kg/m³, y con un bajo 

punto de fusión (660 °C). Su color es blanco y refleja bien la radiación electomagnética del 

espectro visible y el térmico.  

 

Imagen 1.- Mineral Bauxita. Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineral_Bauxita_GDFL117.jpg 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineral_Bauxita_GDFL117.jpg
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Propiedades físicas 

Estado ordinario 
Sólido 

Densidad 
2698,4 kg/m3 

Punto de fusión  
933,47 K (660 °C) 

Punto de ebullición 
2.792 K (2.519 °C) 

Entalpía de vaporización 
293,4 kJ/mol 

Entalpía de fusión  
10,79 kJ/mol 

Presión de vapor  
2,42 × 10-6 Pa a 577 K 

Volumen molar  
10,00×10-6 m3/mol 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 

Mecánicamente es un material blando y maleable. En estado puro tienen un límite de 

resistencia en tracción de 160-200 N/mm². A pesar de ello sigue siendo inadecuado como 

elemento estructural, por lo que se alea con otros metales, lo que permite realizar sobre él 

operaciones de fundición, forja o extrusión. 

ALEACIONES  

 

La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los más importantes, 

tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un material polivalente que se 

aplica en ámbitos muy diversos. Es un material blando y poco resistente a la tracción pero 

se utiliza para la creación de estructuras portantes en la arquitectura y para fabricar piezas 

industriales de todo tipo de vehículos.  

 

Se alea con otros elementos para mejorar sus propiedades mecánicas, principalmente 

magnesio, manganeso, cobre zinc, y silicio, a veces se añade también titanio y cromo. La 

Primera aleación de aluminio, el popular duraluminio fue descubierta casualmente por el 

metalúrgico alemán Alfred Wilm y su principal aleante era el cobre. Actualmente las 

aleaciones de aluminio se clasifican en series, desde la 1000 a 8000, según se muestra en la 

Figura 2. 

Serie Designación Aleante principal 

Principales 

compuestos 

en la aleación 

Serie 1000 1XXX 
99% al menos de 

aluminio 
- 

Serie 2000 2XXX Cobre (Cu) Al2Cu - Al2CuMg 

Serie 3000 3XXX Manganeso (Mn) Al6Mn 

Serie 4000 4XXX Silicio (Si) - 

Serie 5000 5XXX Magnesio (Mg) Al3Mg2 

Serie 6000 6XXX 
Magnesio (Mg) 

y Silicio (Si) 
Mg2Si 

Figura 1.- Propiedades Físicas del Aluminio. Fuente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo_por_metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_vaporizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilojulio_por_mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilojulio_por_mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico_por_mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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Serie 7000 7XXX Zinc (Zn) MgZn2 

Serie 8000 8XXX Otros elementos - 

 

 

 

Aleaciones de aluminio forjado sin tratamiento térmico 

 

Las aleaciones que no reciben tratamiento térmico solamente pueden ser trabajadas en frío 

para aumentar su resistencia. Hay tres grupos principales de estas aleaciones según la norma 

AISI-SAE que son los siguientes: 

Aleaciones 1xxx. Son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9% siendo sus 

principales impurezas el hierro y el silicio como elemento aleante. Se les aporta un 0.12% 

de cobre para aumentar su resistencia. Tienen una resistencia aproximada de 90 MPa. Se 

utilizan principalmente par trabajos de laminados en frío. 

 

Aleaciones 3 xxx. El elemento aleante principal de este grupo de aleaciones es el 

manganeso (Mn) que está presente en un 

1,2% y tiene como objetivo reforzar al aluminio. 

Tienen una resistencia aproximada de 16 ksi (110MPa) en condiciones de recocido. Se 

utilizan en componentes que exijan buena mecanibilidad. 

Aleaciones 5xxx. En este grupo de aleaciones es el magnesio es el principal componente 

aleante su aporte varía del 2 al 5%. 

 

Aleaciones de aluminio forjado con tratamiento térmico 

 

Algunas aleaciones pueden reforzarse mediante tratamiento térmico en un proceso de 

precipitación. El nivel de tratamiento térmico de una aleación se representa mediante la letra 

T seguida de un número por ejemplo T5. 

 

Aleaciones 2xxx: El principal aleante de este grupo de aleaciones es el cobre (Cu), aunque 

también contienen magnesio Mg. Estas aleaciones con un tratamiento T6 tiene una 

resistencia a la tracción aproximada de 64ksi (442 MPa) y se utiliza en la fabricación de 

estructuras de aviones. 

 

Aleaciones 6xxx. Los principales elementos aleantes de este grupo son magnesio y silicio. 

Con unas condiciones de tratamiento térmico T6 alcanza una resistencia a la tracción de 42 

ksi (290MPa) y es utilizada para perfiles y estructuras en general. 

 

Aleaciones 7xxx. Los principales aleantes de este grupo de aleaciones con cinc, magnesio y 

cobre. Con un tratamiento T6 tiene una resistencia a la tracción aproximada de 73ksi 

(504MPa) y se utiliza para fabricar estructuras de aviones. 

 

El tipo de aleación a utilizar depende de la relación entre ductibilidad y corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Clasificación de aleaciones de aluminio. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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USOS Y APLICACIONES 

 

-  Industria de transportes y automotriz (piezas de aluminio y llantas, carrocerías, aviones). 

 
 

 

 

- Material estructural (principalmente perfiles para ventanas y puertas, revestimientos, 

estructuras portantes, andamios, cielos falsos y últimamente como elementos estructurales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Industria mobiliaria (accesorios, sillas, mesas, muebles, etc.) diseño de objetos 

(latas, espejos aluminio puro, conservas, cubiertos, entre otros). arte (esculturas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.- a) Rin de aluminio b) Motocicleta de aluminio. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

Imagen 3.- a) Perfil de aluminio b) Estructura  de aluminio. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

Imagen 4.- a) Casa cubo de aluminio b) Cielo falso de aluminio. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

Imagen 5.- a) Sillas de aluminio b) Cocineta y cucharas . Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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III.- CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 

   En la industria naval el uso del aluminio está dado por sus propiedades mecánicas, 

economía y la facilidad de trabajo. Factores como el envejecimiento, mantenimiento y 

pérdidas por el paso del tiempo, hacen del aluminio un material muy ventajoso en la 

industria naval. 

 

   Comparado con la fibra es de mayor resistencia, esto se traduce en menos averías (no 

tiene problemas de osmosis, ni fisuración), por lo tanto menor gasto de mantenimiento. 

Gracias  a su ductilidad, es uno de los metales que menos se fracturan y no da problemas de 

fisuración.  

 

   La reparación del aluminio es muy sencilla (similar a los automóviles) un golpe en el 

casco se puede reparar en horas, cortando la plancha y soldando una nueva, devolviendo la 

embarcación a su estado original con total garantía de resistencia del casco. 

 

   Como es un material liviano comparado a la fibra, siendo aún mayores las diferencias al 

aumentar el tamaño de la embarcación. Esto supone mejor maniobrabilidad y lo que es más 

importante, menor consumo de combustible.  

 

   Los cascos fabricados en aluminio y también en acero, al realizarse mediante soldaduras 

de todas sus piezas estructurales y estas con las chapas de recubrimiento adopta una 

estructura totalmente compacta que produce rigidez estructural, traduciéndose en menores 

fatigas de material y por lo tanto mayor seguridad para estados de mar más duros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
El aluminio como la fibra y el acero es igual de impermeable, pero los cascos de acero y 

aluminio permiten soldar los elementos de la cubierta o del interior directamente a la 

estructura, de esta manera se evitan perforaciones  a las cubiertas o elementos estructurales, 

al disminuir las perforaciones disminuye proporcionalmente las posibilidades de perder 

estanqueidad. 

 

   El aluminio no se quema, es un material ignifugo, contrario a lo que sucede con la fibra 

como material. Gracias a la ductilidad del aluminio y baja fragilidad, se deforma y no se 

fisura, por lo que no hay vía de agua posible. Para romper el aluminio el golpe tiene que ser 

especialmente violento.  

 

   El aluminio no se deteriora por la exposición permanente a los rayos solares. Tampoco 

sufre los efectos de la ósmosis, y resiste mucho mejor la incrustación de algas y lapas 

cuando la embarcación lleva mucho tiempo inactiva. El transporte en remolque acaba 

fisurando la fibra, no así el aluminio. Esto supone que después de los años, las 

embarcaciones de aluminio mantienen sus condiciones iniciales, o lo que es lo mismo, están 

más nuevas que las de fibra. Y por ello, el valor de segunda mano es mayor, y la 

depreciación, menor. 

Imagen 6.- Construcción de casco en Aluminio. Fuente: www.alcoa.com/emp/nautical 
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IV.- EMPRESA SITECNA I + D 

 

   Sitecna Alumas construye y diseña embarcaciones de aluminio de alto rendimiento, para 

ser usadas tanto en salmoneras como por particulares y con fines deportivos. 

 

   El diseño de las embarcaciones se basa en la estandarización en los cascos de sus modelos 

de lanchas para otorgar buen rendimiento hidrodinámico para máxima eficiencia y 

rendimiento propulsivo. 

La construcción se realiza acorde con las reglas de certificación y equipamiento según el 

American Boat And Yacht Council; las cuales otorgan estándares de producción en las 

normas de seguridad para la construcción de barcos y su reparación. 

 

Algunos de los requerimientos principales que certifica la organización son: 

• Seguridad de la embarcación 

• Fiabilidad de las instalaciones (electricidad y servicios) 

• Resistencia estructural 

• Estabilidad 

• Control ambiental durante la construcción 

• Protección contra incendios 

• Utilización de materiales y Aplicaciones del aluminio según norma. 

 

 

Proceso constructivo: 

 

   Para la construcción de lanchas rápidas utilizan aluminio naval de las series 5000 y 6000. 

Se utilizan estas series por ser excelentes para trabajar y soldar además de su alta resistencia 

a la corrosión al contener una capa anodizada transparente y más liviana. Las dimensiones 

de las planchas son de 6000 mm y 2000 mm. Los espesores de las planchas varían de 

acuerdo a su ubicación en la embarcación. Para el fondo del casco tiene un espesor entre 5 y 

6 mm. Para los costados un espesor entre los 3 y 4 mm. 

 

1) El diseño de la estructura se realiza por medio de programas CAD-CAM; lo que 

permite definir las piezas que componen el casco. Todo el proceso de diseño es 

digital, no se construyen modelos. 

 

 
 

 

 

 

 Imagen 7 .- Galpón empresa Sitecna, Puerto Varas. Fuente: Propia.  

Figura 3.- Diseño de casco en el programa Maxsurf. Fuente: 

http://www.maxsurf.com.ar/jpgs/01_broomeppscreen.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://www.maxsurf.com.ar/jpgs/01_broomeppscreen.jpg
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2) Una vez definidas las piezas, se cortan con plasma por medio de control numérico.  

 

 
3) Se construye de afuera hacia adentro. Primero se arma el forro a través de planchas 

de aluminio, utilizando bandas y paredes laterales  y luego se sueldan las cuadernas. 

Esto acelera el proceso constructivo.  

 
 

 

 

4)  Las planchas son cortadas planas y toman la curvatura del casco al ser soldadas.  

Se sueldan la quilla y las vigas longitudinales, estructuras por medio de perfil en L. 

El tipo de soldadura empleado es la soldadura MIG. 

 

 
5) Luego de obtener la estructura del casco, se construyen las zonas estancas y la 

superestructura.   

 

Imagen 10.- Soldando con MIG. Fuente: http://foros.pesca.org.mx/cgi-bin/Blah.pl?m-1151539548/s-250/ 

 

Imagen 9.- Construcción de forro a través de planchas de aluminio. Fuente: Egidio Jeria  Presentación 

“Visita Sitecna”.  

Imagen 8.- Corte de planchas de Aluminio con plasma. Fuente: Egidio Jeria  Presentación “Visita 

Sitecna”. 

Imagen 11.- Superestructura en Aluminio. Fuente: http://www.seaalum.cl/  

 

http://foros.pesca.org.mx/cgi-bin/Blah.pl?m-1151539548/s-250/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://www.seaalum.cl/
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6) Posteriormente se instalan los diferentes sistemas; bombas, motores, sistemas 

eléctricos, etc.  

 
 

 

 

 

7) Finalmente se construye e instala la habitabilidad de la embarcación. 

 
 

 

 

 

 

 

Datos importantes 

 

 La quilla tiene 1 cm de espesor, este diseño garantiza la robustez y resistencia de la 

embarcación y su favorable comportamiento frente al medio marino.  

 En las lanchas de más de 7 m de eslora, las vigas longitudinales se construyen a 

partir de placas continuas y se estructuran al ser soldadas en su espesor una pletina 

que les confiere la estructuración de viga rígida. 

 Para lanchas aún más grandes de 10- 14 m de eslora la unión de las bandas con las 

chapas laterales de embarcación, se utiliza una barra de 20 mm de diámetro que 

refuerza la soldadura y otorga mayor resistencia a los golpes contra borde al ser 

arrastrada. Además de garantizar un margen de error mayor que si se soldarán canto 

con canto. 

 Las lanchas poseen refuerzos en sus bandas laterales al tener soldados perfiles que 

otorgan mayor resistencia ante los golpes.  

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 12.- Motor estacionario en lancha de aluminio. Fuente: 

http://www.mundoanuncio.com/anuncio/ivermon_fabricantes_de_botes_en_aluminio_1169122309.ht

ml 

Imagen 13.- Habitabilidad en lancha de Aluminio. Fuente:  Egidio Jeria  Presentación “Visita Sitecna”. 
Imagen 14.- Quilla de espesor 1 cm en lancha de Aluminio. Fuente: Propia. 

http://www.mundoanuncio.com/anuncio/ivermon_fabricantes_de_botes_en_aluminio_1169122309.html
http://www.mundoanuncio.com/anuncio/ivermon_fabricantes_de_botes_en_aluminio_1169122309.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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CONCLUSIONES 

 

     A través del estudio de materiales para la construcción de embarcaciones rápidas se logra 

la adquisición de conocimientos teóricos de los procesos constructivos y productivos para 

diferentes objetos flotantes, fabricados con distintos materiales.  

Se puede comprender mejor la teoría estructural de un casco de Aluminio, así como su 

proceso constructivo.  

   Con lo anterior se concluye que el aluminio es un material idóneo para la construcción de 

lanchas rápidas. Su ligereza posibilita unas prestaciones similares a las de las embarcaciones 

no metálicas mientras sus particulares características ofrecen mayor seguridad frente a 

eventuales colisiones o varadas y juegan a favor de una vida prolongada en el mar. La 

relación de dureza/peso del aluminio es excelente, especialmente si tenemos en cuenta su 

ductilidad para poder recibir impactos accidentales sin fracturarse. Los cascos de aluminio 

resisten mucho mejor que la fibra, los roces con el fondo, golpes y otros abusos. 

   Se concluye también que el aluminio es casi tres veces más ligero que el acero (2,69 frente 

a 7,85 g/cm3) siendo las características mecánicas de sus respectivas aleaciones bastante 

similares. Por ello su empleo en lugar de aquél puede suponer una reducción importante de 

la relación de peso por volumen, con diferencias de un 30 por ciento hasta un 50 por ciento 

ya que en esta relación interviene también un factor de escala que hace que a medida que las 

esloras sean mayores, lo sean también las tensiones y las diferencias entre desplazamientos 

de diseños similares en uno u otro material disminuyan. Ello no constituye inconveniente 

para que el aluminio pueda sustituir a otros metales más pesados, proporcionando sensibles 

ganancias a cualquier escala en aspectos que están estrechamente relacionados con el 

desplazamiento como son el calado y la estabilidad. 
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