
REFLEXIÓN PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO

En el transcurso de 10 clases, se estudió las 
propiedades de algunos materiales, entre ellos 
la madera y el yeso, y sus distintas propiedades 
físicas.

Algunas de las definiciones vistas y estudiadas 
en los primeros trabajos realizados fueron los 
principios de acción y reacción, la ley de 
Hooke, deformación plástica y elástica, el 
módulo de Young, entre otros.

En una segunda etapa se comenzaron a reali-
zar estudios en base a la experimentación.  La 
primera, segunda y tercera experiencia realiza-
da consistieron en llevar a cabo el principio de 
deformación y resistencia aplicado en la 
madera. Se buscaba observar cuanto peso 
podría resistir antes de su momento de ruptura. 
Esto se realizó experimentando con distintas 
posiciones de las vetas, y también creando una 
circunferencia con 2 cintas de madera ubican-
do peso sobre esta. Ambos experimentos logra-
ron evidenciar la deformación elástica y plásti-
ca de la madera.

En una cuarta experiencia se realizó la cons-
trucción de un pilar de yeso a través de un 
moldaje a elección. El material utilizado en mi 
experiencia para el moldaje fue cartón corru-
gado, el cual formó de manera efectiva y 
precisa el pilar de yeso.

Finalmente, en una quinta y última experiencia 
se realizó la construcción de un pilar, pero 
primeramente llevando a cabo la construcción 
de un moldaje flexible para este, el cual consis-
tió en dibujar sobre una tela para definir la 
forma del pilar y luego la unión de esta a trozos 
de madera con la misma forma del pilar para 
así darle resistencia en el proceso de moldaje.

Conclusión

El taller permitió estudiar y profundizar los mate-
riales y sus características a través de trabajos 
teóricos y prácticos, creando un acercamiento 
más didáctico con la física de estos. Se logra 
adquirir un conocimiento base de los materia-
les, especialmente la madera y el yeso, para así 
lograr emplearlos y adaptarlos a nuestros 
proyectos de arquitectura futuros.
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