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Unión en perforación

La experiencia se desarrolla de tal forma que en unos trozos de madera se generan perforaciones y

se intenta colocar mediante presión tarugos que sean apenas entre en el Agujero, así el objetivo es

poder observar la deformación de la madera

Pasos realizados 

1° Cortar pedazos 
de madera a una 

medida trabajable

2° Generar 
perforaciones en 
los dos pedazos.

3° Unir con tarugos 
a presión ambos 

pedazos de 
madera.

RESULTADOS 
El introducir el tarugo entre el espacio de

las maderas se fijan mediante presión

asegurando la unión y su vez deformando

la madera al utilizar la fuerza y empujar la

madera. Esto dado por el hecho de que el

tarugo es más grande que la perforación

entonces aplica fuerza desde el interior de

forma individual en cada pedazo mientas

se presionan estos.

La deformación se entiende como una magnitud, en este caso aplicando la
compresión (dada por fuerzas opuestas que se aplican por lados iguales )
generando efectos en la resistencia a la deformación

Dirección de las fuerzas
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